Extracción de HIERRO Y ZINC DE SOLUCIONES ÁCIDAS MEDIANTE EL USO DE resinas impregnadas
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La galvanización es uno de los sistemas más eficaces para la protección de metales, frente a la corrosión que experimentan cuando se exponen al medio ambiente. Consiste en la formación de un recubrimiento de zinc, mediante inmersión en un baño de zinc fundido a 450ºC. Sin embargo, este proceso de recubrimiento genera efluentes con un alto contenido de hierro y zinc. Estos metales deben ser separados con el fin de recuperarlos y reciclarlos evitando así problemas de contaminación. Dentro de los métodos utilizados para el tratamiento de estos efluentes y la recuperación de los metales, se encuentran la extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido y una técnica que ha surgido derivada de las anteriores: resinas impregnadas. Las resinas impregnadas han mostrado ser un método efectivo para la recuperación y separación selectiva de iones metálicos a partir de soluciones acuosas 1-3. Estas pueden considerarse como un sistema donde el extractante líquido está disperso homogéneamente en un medio sólido. Este método combina las ventajas de las resinas de intercambio iónico, con la especificidad de los extractantes empleados en extracción líquido-líquido, dando lugar a una técnica con un amplio potencial de aplicación desde el punto de vista analítico, ambiental e industrial. 
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